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Dzigkujemy za wybo6r mozaiki DUNIN i zachecamy do zapoznania si¢ ze wskazoéwkami dotyczacymi montazu i konserwacji. Nasze zalecenia sg efektem pracy
specjalistow DUNIN i pozwolg Panstwu jak najdtuzej cieszy¢ sie walorami mozaiki. Stosowanie sie do naszych zalecen i wskazéwek jest takze warunkiem i podstawg do
ewentualnych reklamaciji. Wybierajgc mozaike nalezy uwzgledni¢ nie tylko jej barwe czy wzoér, ale przede wszystkim walory uzytkowe, stosujgc mozaike zgodnie z jej

przeznaczeniem. Wszelkie prace zwigzane z montazem mozaiki nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu specjaliScie, pamietajac o zasadach wynikajacych z ogdinej wiedzy
budowlanej.

CIECIE

. Mozaiki/ptytki z serii GLAM, JADE oraz FAT CUBE wykonane sg ze szkta barwionego w masie. Mozaiki/ptytki z serii GLASS MIX i VITRUM wykonane sg z
malowanego od spodu szkta typu float (szklo sodowo-wapniowo-potasowe). Mozaiki/ptytki z serii Q wykonane sg ze szkta kwarcowego (krzemionkowego).

. Mozaike/ptytki szklane nalezy przycinac¢ szlifierkg katowa z tarczg diamentowg badz obcggami z kétkiem do ciecia szkta. Mozaike/ptytki mozna takze przycigé w

profesjonalnym zakfadzie szklarskim.

Okragte otwory nalezy wykonywaé wiertlem diamentowym do szkfa.

Ciecie mozaiki/ptytek szklanych w warunkach domowych nie jest fatwe. Zalecamy utozenie wzoru w taki sposéb, aby nie byto potrzeby przycinania poszczegdélnych

elementow.

[

N

> w

KLEJENIE
1. Mozaike/plytki szklane nalezy klei¢ na biatych, elastycznych zaprawach klejgcych przeznaczonych do mozaiki szklanej, wedtug zalecen producenta. Elementy w
ciemnych kolorach, np. czarnym, bragzowym itp. mozna klei¢ na zaprawach w kolorze szarym.
UWAGA: mozaiki/ptytki szklane GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189 oraz kilka wybranych koloréw z serii GLASS MIX (S186-S205) nalezy klei¢
jedynie na biatych lub bezbarwnych klejach silikonowych do luster. Przed utozeniem .mozaiki/ptytek zalecamy wykonanie préby na mniejszej powierzchni,
aby sprawdzi¢ czy w wyniku kontaktu z klejem badz fuga nie wystapig przebarwienia.

2. Przed przyklejeniem mozaiki/ptytek nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — powinno by¢ suche, réwne, czyste, odttuszczone i niepylace.

UWAGA: plytek szklanych z serii GLASS MIX nie nalezy uktada¢ na konstrukcjach wykonanych w technice lekkiej zabudowy, gdyz efektem niewtasciwego montazu,
moze by¢ pekanie szklanych tafli, spowodowane odksztatceniem sie podioza

3. Podtoze nalezy zagruntowa¢ ptynem gruntujgcym za pomoca szerokiego pedzla badz watka malarskiego. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci nalezy stosowac
grunt izolacyjny.

4. Nie stosowa¢ montazu bezszczelinowego, czyli na ,styk”.

5. Klej rozprowadzaé¢ za pomocg szpachli zebatej (grubos$¢ zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przeciggnieciu na powierzchni kleju powstaty
réwnolegte bruzdy. Mozaike/ptytki przyklejac tylko na $wiezo natozony klej, pamigtajac o rownomiernym dociskaniu klejonego miejsca.

UWAGA: nie stosowac¢ klejenia punktowego! Klej musi catkowicie wypetnia¢ przestrzen pod mozaika/ptytka, aby wyeliminowaé ryzyko wystapienia ,cieni”. W
przypadku klejenia do $ciany mozaiki/ptytek szklanych zalecamy zatrze¢ je dodatkowo od spodu warstwa kleju. Przyklejong mozaike/ptytke docisngé i
lekko przesuna¢ po podtozu, co spowoduije jej ,przyssanie” do powierzchni.

6. Miejsca styku mozaiki/ptytek takie jak naroza, fgczenia $cian i podiég nalezy uszczelni¢ fuga elastyczng np. silikonem. Zamiast spoiny silikonowej mozna zastosowaé
Profil tgcznikowy. Silikonem nalezy takze uszczelnic miejsca montazu elementéw (np.baterii) przechodzacych przez ptaszczyzne mozaiki/ptytek. Szczeliny
dylatacyjne powinny byé zgodne z dylatacjami istniejgcymi w podiozu. W przypadku montazu mozaiki/ptytek na wigkszych powierzchniach nalezy zastosowac¢ profile
dylatacyjne.

7. Plaster mozaiki/ptytki nalezy przytozy¢ do sciany i docisnaé. Plastry/ptytki oddzieli¢ krzyzykami.

8. Usung¢ klej z powierzchni, a takze z narzedzi i rak. Resztki kleju nie mogg pozosta¢ na mozaice/ptytce.

9. Nie uzytkowa¢ przez minimum 24 godziny.

10. W celu zapewnienia jeszcze lepszej przyczepnosci mozaiki do podtoza produktéw z kolekcji Q SERIES standardowy montaz na siatce z wiékna szklanego zostat
zastgpiony papierem klejonym od frontu mozaiki. Po przyklejeniu mozaiki oraz odczekaniu 24h papier nalezy zwilzy¢é mokrg ggbka w celu usuniecia. Nastepnie
przystgpi¢ do spoinowania.

SPOINOWANIE

1. Do spoinowania nalezy przystgpi¢ najwczesniej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki/ptytek do podioza.

2. Uzywac jedynie fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej, wedtug zalecen producenta.

3. Spoinowaé uzywajgc pacy gumowe;.

4. Spoine mozna ktas¢ réowno z powierzchnig mozaiki/ptytek badz stosowac jej czes$ciowe wybranie, co podkresli wypukly ksztatt i forme elementow.

UWAGA: przy spoinowaniu produktéw z serii FAT CUBE nie zalecamy fugowania elementéw réwno z powierzchnig mozaiki. Najlepszy efekt koncowy mozna

uzyskac dzigki wybraniu jak najwigkszej iloci spoiny spomiedzy elementéw (nawet do ¥z ich wysoko$ci). Zalecamy uzycie przy tym wilgotnej szmatki lub
szczoteczki, ktéra najdoktadniej zbierze nadmiar spoiny spomiedzy elementéw mozaiki/ptytek.

RADA TECHN!KA: niektére mozaiki sktadajg sie z elementéw utozonych bezszczelinowo - zalecamy ich zaspoinowanie, aby wypetni¢ puste szczeliny pomiedzy
elementami.

5. Fuge nalezy dokfadnie rozprowadzi¢ pacg gumowa w przestrzenie pomiedzy mozaika/ptytkami. Fuge nalezy rozprowadza¢ w réznych kierunkach, tak aby wypetnita
wszystkie przerwy pomiedzy elementami. Powierzchnig spoin mozna wygtadzi¢ wilgotng szmatka.

6. Po zaspoinowaniu mozaiki/ptytek nalezy oczys$ci¢ ich powierzchnie czystg, wigotng ggbka.

7. Nie uzytkowa¢ przez minimum 24 godziny.

PIELEGNACJA
1. Do regularnej pielegnacji mozaiki/ptytek nalezy stosowa¢ TYLKO $rodki przeznaczone do powierzchni szklanych, zgodnie z zatgczong do nich instrukcja.
2. Mozaike/ptytki szklane nalezy czysci¢ jedynie za pomocg gtadkiego, nierysujagcego materiatu. Nie nalezy dopusci¢, aby $rodki czyszczace zaschty na powierzchni
mozaiki/ptytek.

RADA TECHN!KA: MOZAIKI SZKLANE DUNIN MOZNA STOSOWAC W MIEJSCACH NARAZONYCH NA BEZPOSREDNIE DZIALANIE WODY. MOZAIKI
SZKLANE Z SERIl GLASS MIX, JADE, FAT CUBE, Q SERIES ITP. MOZNA STOSOWAC W BASENACH, FONTANNACH ITP. Wyjatek stanowig
takie mozaiki jak GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189 oraz kilka wybranych koloréw z serii GLASS MIX (S186-S205), ktére ze wzgledu
na odmienny sposéb produkcji nie nalezy stosowa¢ w miejscach narazonych na state dziatanie wody.

w ieni: i i h mozaiki/pfytek
Mozaikl/ptytki szklane produkowane sg z naturalnego surowca, dlatego grubo$¢ oraz wielko$¢ mozaiki/ptytek moze byc zréznicowana (tolerancja od wymiaréw podanych w katalogu wynosi + 2 mm). Wyzej
wymienione warunki nie stanowig podstaw do reklamacji. Nalezy wigc zwrécié uwage, aby mozaikliptytki przeznaczoe do jednego pomieszczenia byly zawsze zamawiane z jednej partii. Przed
zamontowaniem mozaiki/pfytek nalezy upewni¢ sie, ze zakupiona partia ma odpowiednig jako$¢, wymiar i odcieri. Nie zastosowanie sie do wyzej wymienionych warunkéw nie stanowi podstaw do
reklamacji.

Wigcej informacji mozna znalezé w Karcie Produktu mozaiki szklanej dostepnej na stronie www.dunin.eu badz jac sie b

2z dziatem technicznym DUNIN.
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